
W. No  DIN  AISI / SAE  GOST 

1.1545  C105W1  W1  У10А 

1.1645  C105W2  ‐  У10 

1.1730  C45W / C45U  ‐  45 

1.1740  C60W / C60U  ‐  60 

1.2056  90Cr3  W5  9ХФ 

1.2063  145Cr6  ‐  ХГ 

1.2067  102Cr6  L3  9Х1Ф 

1.2080  X210Cr12  D3 / D4  KH12 (Х12) 

1.2083  X40Cr14/ X42Cr13  ‐  40Х13   

1.2085  X33CrS16  ‐  30Х13  

1.2101  62SiMnCr4  ‐  65Г 

1.2109  125CrSi5  ‐  ‐ 

1.2127  105MnCr4  ‐  ‐ 

1.2162  21MnCr5  ‐  18ХГТ   

1.2201  X165CrV12  D2  ‐ 

1.2206  X140CrV1  O6  ‐ 

1.2208  31CrV2 / 31CrV3  ‐  3ХФ 

1.2210  115CrV3  L2  95ХФ 

1.2241  51CrV4  L2  5ХФ 

1.2242  59CrV4  L2  59CrV4 

1.2243  61CrSiV5  L2  ‐ 

1.2248  38SiCrV6  ‐  ‐ 

1.2249  45SiCrV6  ‐  ‐ 

1.2303  100CrMo5  L7  ‐ 

1.2311  40CrMnMo7  P20  40ХГМА   

1.2312  40CrMnMoS8‐6  P20+S  4Х2ГМ‐У 

1.2316  X38CrMo16  ‐  ‐ 

1.2323  48CrMoV6‐7  ‐  5ХМФ 



1.2341  X6CrMo15‐5  P4   ‐ 

1.2343  X37CrMoV5‐1  H11  4Х5МФС 

1.2344  X40CrMoV5‐1  H13  4Х5МФ1С 

1.2345  X50CrVMo 5‐1  ‐  5Х5МФ1С 

1.2353  27CrMoV6‐12  ‐  ‐  

1.2357  50CrMoV13‐14  S7  50CrMoV13‐15 

1.2358  60CrMoV18‐5  ‐  ‐ 

1.2360  X48CrMoV8‐1‐1  ‐  ‐ 

1.2360.11  ‐  ‐  ‐ 

1.2362  X63CrMoV5‐1  ‐  ‐ 

1.2362.11  ‐  ‐  ‐ 

1.2363  X100CrMoV5  A2  Х6ВФ  

1.2365  X32CrMoV3‐3  ‐  3Х3М3Ф 

1.2367  X38CrMoV5‐3  ‐  4Х5М3ФС 

1.2369  81MoCrV42‐16  M50   ‐ 

1.2376  X96CrMoV12  ‐  95Х12МФ 

1.2378  X220CrMo12‐2  D7  ‐ 

1.2378.10  ‐  ‐  ‐ 

1.2379  X153CrMoV12  D1  Х12МФ 

1.2390  X110CrMoNbV8‐2  ‐  ‐ 

1.2394  X30CrMnS17  ‐  ‐ 

1.2410  74CrW1  ‐  ‐ 

1.2419  105WCr6  ‐  ХВГ 

1.2436  X210CrW12  D4  Х12В 

1.2442  115W8  O7  5ХВ2СФ 

1.2453  X130W5  ‐  ‐ 

1.2510  100MnCrW8  O1  95ХГВФ 

1.2516  120WV4  O7  ‐  

1.2519  110WCrV5  O7  Х1ВГФ 



1.2542  45WCrV7  S1  5ХВ2С/5ХВ2СФ 

1.2547  45WCrV7‐7  ‐  ‐  

1.2550  60WCrV8  S1  5ХВ2СФ 

1.2562  142WV13  F2  ‐ 

1.2564  30WCrV15‐1  ‐  ‐ 

1.2567  30WCrV17‐2  ‐  3Х2В4Ф 

1.2581  X30WCrV9‐3  H21  3Х2В8Ф 

1.2581.01  ‐  ‐  ‐ 

1.2601  X165CrMoV12  D2  Х12МФ 

1.2603  45CrVMoW5‐8  ‐   ‐ 

1.2606  X37CrMoW5‐1  A8 / H12  ‐ 

1.2622  X60WCrMoV9‐4  ‐  ‐ 

1.2631  X50CrMoW9‐1‐1  ‐  ‐ 

1.2662  X30WCrCoV9‐3  ‐  ‐ 

1.2678  X45CoCrWV5‐5‐5  H19  ‐ 

1.2679  ‐  ‐  ‐ 

1.2709  X3NiCoMoTi18‐9‐5  ‐  ‐ 

1.2710  45NiCr6  ‐  ‐ 

1.2713  55NiCrMoV6  L5  5ХНМ 

1.2714  55NiCrMoV7  L6  5ХН2МФ 

1.2718  55NiCr10  ‐  ‐ 

1.2721  50NiCr13  ‐  ‐ 

1.2726  26NiCrMoV5  ‐  ‐ 

1.2735  15NiCr14  P6  ‐ 

1.2738  40CrMnNiMo8‐6‐4  ‐  4Х2ГНМ 

1.2740  28NiCrMoV10  ‐  3ХН3МФ 

1.2743  60NiCrMoV12‐4  ‐  ‐ 

1.2744  7NiCrMoV7‐7  ‐  ‐ 

1.2745  15NiCr18/14NiCr18  P6  ‐ 



1.2746  45NiCrMoV16‐6  ‐  ‐ 

1.2747  28NiMo17  ‐  ‐ 

1.2762  75CrMoNiW6‐7  ‐  ‐ 

1.2764  X19NiCrMo16  ‐  18Х2Н4МА 

1.2766  35NiCrMo16  ‐  25Х2H4МФ 

1.2767  45NiCrMo16 
X45NiCrMo4 

‐  40Х2Н2МА 

1.2782  X16CrNiSi25‐20  ‐  20Х25Н20С2 

1.2786  X13NiCrSi36‐16  ‐  ‐ 

1.2823  70Si7  S5  ‐ 

1.2826  60MnSiCr4  ‐  6ХГС‐У 

1.2833  100V1  W210  ‐ 

1.2835  95V4  ‐  ‐ 

1.2838  145V33  ‐  ‐ 

1.2842  90MnCrV8  O2  9Г2Ф 

1.2880  X165CrCoMo12‐7  D5  ‐ 

1.2884  X210CrCoW12  D3 / D4  ‐ 

1.2885  X32CrMoCoV3‐3‐3  ‐  3Х3М3ФК3 

1.2886  X15CrCoMoV10‐10‐5  ‐  ‐ 

1.2888  X20CoCrWMo10‐9  ‐  ‐ 

1.2889  X45CoCrMoV5‐5‐3  ‐  ‐ 

1.2900  P355N  ‐  ‐ 

1.2901  X165CrVW12So  ‐  ‐ 

1.2902  X210CrMoV15  ‐  ‐ 

1.2929  X55CrMoV2 So  ‐  ‐ 

1.2930  X65CrMoV5‐3‐2 So  ‐  ‐ 

1.2932  ‐  ‐  ‐ 

1.2935  ‐  ‐  ‐ 

1.2937  X50CrMoV8‐2 So  ‐  ‐ 



1.2939  X140CrVMo6‐6 So  ‐  ‐ 

1.2960  ‐  ‐  ‐ 

1.2965  X115CrVMoW8‐3 So  ‐  ‐ 

1.2968  X120CrWVMo12‐2  ‐  ‐ 

1.2974  ‐  ‐  ‐ 

1.2978  ‐  ‐  ‐ 

1.3202  HS12‐1‐4‐5  T15  Р12 Ф4 К5‐МП 

1.3207  HS10‐4‐3‐10  M44  Р10 М4 Ф3 К10‐МП 

1.3211  S12‐1‐2‐3  ‐   ‐ 

1.3243  HS6‐5‐2‐5  M35 / M36  Р6 М5 К5‐МП 

1.3245  HS6‐5‐2‐5S  M41  ‐ 

1.3246  HS 7‐4‐2‐5  M41  ‐ 

1.3247  HS2‐10‐1‐8  M42 / M46 / M47  Р2 М10 К8‐МП 

1.3249  HS2‐9‐2‐8  M30 / M33 / M34  ‐ 

1.3255  HS 18‐1‐2‐5  T4  Р18К5Ф2 

1.3257  HS 18‐1‐2‐15  T6  ‐ 

1.3165  HS18‐1‐2‐10  ‐  ‐ 

1.3316  S 9‐1‐2  ‐  ‐ 

1.3318  HS12‐1‐2  ‐  P12Ф3 

1.3333  HS3‐3‐2  ‐  ‐ 

1.3342  HS6‐5‐2C  M2, high C  ‐ 

1.3343  HS6‐5‐2C  M2, reg C  Р6 М5‐МП 

1.3344  HS6‐5‐3  M3, class 2  P6M5Ф3‐МП 

1.3346  HS2‐9‐1  M1 / H41  ‐ 

1.3348  HS2‐9‐2  M7  Р2 М9‐МП 

1.3355  HS18‐0‐1  T1  P18 

1.3357  S 18‐1‐1  ‐  ‐ 

1.3912  Ni 36 / X10Ni36  Alloy 36  36Н 

1.3917  Ni42 / X10Ni42  Alloy 42  ‐ 



1.3990  S 18‐1‐2‐18  ‐  ‐ 

1.4000  X6Cr13  410S / 403  ‐ 

1.4001  X7Cr14  429  08X13 

1.4016  X6Cr17  430  12X15 

1.4021  X20Cr13  420  12X17 

1.4024  X15Cr13  410  20X13 

1.4034  X46Cr13  420  40Х13 

1.4057  X17CrNi16‐2 
X20CrNi17‐2 

431  20X17H2 

1.4104  GX120Cr29  430F  ‐ 

1.4109  X70CrMo15  ‐  ‐ 

1.4110  X55CrMo14  ‐  ‐ 

1.4111  X110CrMoV15  ‐  ‐ 

1.4112  X90CrMoV18  440B  95Х18 

1.4116  X50CrMoV15  ‐  ‐ 

1.4120  X20CrMo13  ‐  ‐ 

1.4122  X39CrMo17‐1  ‐  ‐ 

1.4125  X10‐5CrMo17  440 C  95X18 

1.4136  GX70CrMo29‐2  ‐  ‐ 

1.4138  GX120CrMo29‐2  ‐  ‐ 

1.4301  X5CrNi18‐10 
X5CrNi189 

304 / 304N  08X18H10 

1.4305  X8CrNiS18‐9 
X10CrNiS18‐9 

303  12Х18Н9 

1.4401  X5CrNiMo17‐12‐2 
X5CrNiMo18‐10 

316  03Х17Н14М2 

1.4460  X18CrN28  446  08X25H4M2 

1.4510  X3CrTi17  439  08Х17Т 

1.4512  X2CrTi12  409  08Х12Т1 

1.4528  X105CrCoMo18‐2  ‐  ‐ 



1.4535  X90CrCoMoV17  ‐  ‐ 

1.4541  X6CrNiTi18‐10  321  08Х18Н10Т 

1.4542  X5CrNiCuNb16‐4  630   ‐ 

1.4550  X6CrNiTi18‐Nb18‐10  347  08X18H12Б 

1.4571  X6CrNiMoTi17‐12‐2  316 Ti  10X17H13M2T 

1.4580  X6CrNiMoNb17‐12‐2  316 Cb  08Х16Н13М2Б 

1.4713  X10CrAlSi7  ‐  15Х6СЮ   

1.4721  X215Cr12  ‐  ‐ 

1.4724  X10CrAlSi13  405  10X13CЮ 

1.4742  X10CrAlSi18 
X10CrAl18 

442  15X18CЮ 

1.4762  X10CrAlSi25 
X10CrAl 4 

446    15Х28 

1.4821  X15CrNiSi25‐4 
X20CrNiSi25‐4 

327  ‐  

1.4828  X15CrNiSi20‐12  309  20X20H14C2 

1.4841  X15CrNiSi25‐21‐20  314 / 310  20X25H20C2 

1.4842  X12CrNi25‐20  310 S  10Х23Н18 

1.4845  X8CrNi25‐21 
X12CrNi25‐21 

310 S  20Х23Н18/10X23H18 

1.4864  X12NiCrSi35‐16 
X12NiCrSi36‐16 

330 / Alloy 330  ‐ 

1.4873  X45CrNiW18‐9  ‐  ‐ 

1.4878  X8CrNiTi18‐10 
X12CrNiTi18‐9 

321 H  08Х18Н10Т/12Х18Н10Т 

1.4885  X12CrNiMoNb20‐15  ‐  ‐ 

1.4923  X22CrMoV12‐1  ‐  ‐ 

1.4939  X12CrNiMo12  XM‐32 / Alloy M‐152  ‐ 

1.5122  37MnSi5  ‐  ‐ 

1.5662  X8Ni9  ‐  ‐ 

1.5860  14NiCr18  ‐  ‐ 



1.5864  35NiCr18  ‐  ‐ 

1.6358  X2NiCoMo18‐9‐5  ‐  ‐ 

1.6545  30NiCrMo2‐2  8630H  У10 

1.6742  20NiCrMo14‐6  ‐  ‐ 

1.6926  38NiCrMoV7‐3  ‐  ‐ 

1.6958  26NiCrMo14‐6  ‐  ‐ 

1.7006  46Cr2  AE 5045  46Х 

1.7325  25MoCr4  ‐   ‐ 

1.7335  13CrMo4‐5  A182F12 Class1  15ХМ 

1.7362  12CrMo19‐5  ‐  15Х5М 

1.7709  21CrMoV5‐7  ‐  ‐ 

1.7711  40CrMoV4‐7  ASTM A193B16  ‐ 

1.7733  24CrMoV5‐5  ‐  25Х1МФ/20ХМФЛ 

1.8161  58CrV4  ‐  ‐ 

1.8507  34CrAlMo5‐10  ‐  ‐ 

1.8509  41CrAlMo7‐10  SAE E71400  38Х2МЮА 

1.8515  31CrMo12  ‐   ‐ 

1.8519  31CrMoV9  ‐  30Х3МФ 

1.8521  15CrMoV5‐9  ‐   ‐ 

1.8550  34CrAlNi7‐10  ‐  34Х2НМЮ 

 


